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The RM‘ZE“E@ Leichtbeton-Fertigmischung

Die Ideallésung fir Innen- und AuBenanwendungen

Produkteigenschaften

Das Produkt

e Thermozell-Fertigmischung ist eine werkseitig
vorgemischte, zementgebundene Schittung mit
EPS-Granulat Zuschlag.

e Durch Zumischung von Wasser entsteht ein trag-
fester Leichtbeton mit ausgezeichneten Damm-
eigenschaften.

e Thermozell-Leichtbeton ist bauaufsichtlich zugelas-
sen nach DIN 18164-1 und entspricht der ONORM
B 6550 fuir gebundene EPS-Schiittungen.

e zum Ausgleich von Rohr- und Installationsleitungen
e fUr unebene Rohbdden

e als Unterbau fur verschiedenste FuBbodenkonstruk-
tionen

o fUr Alt- und Neubau

Die Eigenschaften
W

“hai

Nicht brennbar Wasserunempfindlich  Frostbestandig

Die Typen
2 Festigkeitsklassen: Typen 250, Typen 400

Die Begehbarkeit
Type 250 und Type 400 nach 24 Stunden.
Type 250 Rapid und Type 400 Rapid nach 6 Stunden.

Die Belegereife

Type 250 und Type 400 nach 7 Tagen bis 10 cm Ein-
baustarke, nach 10 Tagen tber 10 cm Type 250 Rapid
und Type 400 Rapid nach 1 Tag.

Die Lagerung

Type 250 und Type 400 mind. 6 Monate lagerfahig.
Type 250 Rapid und Type 400 Rapid mind. 3 Monate
lagerfahig.

Der Verbrauch

Der Inhalt eines Sackes entspricht 80 Liter Leicht-
beton. Damit kénnen bei einer Einbaustarke von
4 cm ca. 2 m? Ausgleichsdammung eingebaut wer-
den. (Den Leichtbeton beim Einbau nicht verdichten!)

Die Lieferform
Thermozell-Fertigmischung ist
in 80 Liter Sacken abgefullt.

Die Sacke sind auf Euro-Paletten
verpackt, 15 Sack pro Palette
bzw. 1,2 m3 pro Palette.

Thermozell Thermozell
Fertigmischung Fertigmischung
250 400

Thermozell Thermozell
Fertigmischung Fertigmischung
250 Rapid 400 Rapid



The RM‘ZE“E@ Leichtbeton-Fertigmischung

Die Ideallésung fir Innen- und AuBenanwendungen

Verarbeitung
e Die Wassermenge laut Sackangabe wird zur Ther- e Das Mischgut wird mit der Abziehlatte planeben
mozell Fertigmischung beigemengt und griindlich abgezogen und beim Einbau nicht verdichtet.

durchgemischt. Wenn die gewiinschte Konsistenz

o . . . e Mindesteinbaustarke 3 cm
erreicht ist und eine homogene Mischung vorliegt,

ist der Mischvorgang zu beenden. Zu langes e Thermozell Fertigmischung: bei 20 °C ca. 1 Stunde
Mischen bewirkt eine vermehrte Luftporenbil- verarbeitbar. Thermozell Fertigmischung rapid: bis
dung, die zu einer Festigkeitsreduktion fuhrt. zu 30 Minuten verarbeitbar. Achtung: nicht unter

5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Anmischgerate

Quirl Trommelmischer

Einen Sack Fertigmischung in einen geeigneten Bot- Far die Typen 250 und 250 Rapid nur bedingt geeig-
tich oder entsprechend groBen Schubkarren geben, net! Jeweils einen halben Sack anmischen. Beim Ein-
wahrend dem Mischen die angegebene Wassermen- fullen den Mischer abschalten. Zuerst ca. 2/3 Wasser
ge langsam zugeben, mit dem Quirl gut durchmi- in den Mischer geben. AnschlieBend Wasser in Klein-
schen, bis eine homogene Mischung entsteht. mengen zugeben, bis die gewilnschte Konsistenz

erreicht wird.

Zwangsmischer Estrichpumpe

Je nach GroBe des Zwangsmischers einen halben, Zwei Sack Fertigmischung in den Mischkessel einful-
einen ganzen oder auch mehrere Sacke in den len, 80% der Wassermenge zugeben, restliches Was-
Mischer geben, die entsprechende Wassermenge ser langsam zugeben und die gewlnschte Konsi-
langsam zugeben, nach Erreichen einer homogenen stenz einstellen, die gesamte Mischzeit betragt ca. 2
Mischung den Mischvorgang beenden und den Minuten, mit leicht reduzierter Férderluft pumpen.

Leichtbeton verarbeiten.



The RM‘ZE“E@ Leichtbeton-Fertigmischung

Die Ideallésung fir Innen- und AuBenanwendungen

Anwendungsvielfalt

Thermozell-Fertigmischung ist eine gebundene @ Thermozell-Fertigmischung ist sowohl fur den

Schuttung und erfullt die Anforderungen der Innen- als auch AuBenbereich geeignet.

Estrichnormen, wonach Ausgleichsschiittungen eine o ) .

gebundene Form aufweisen mussen (z.B. DIN 18560-2). Thermozell-Fertigmischung kann im AuBenbereich

auf hochverdichtetem Planum verlegt werden. Zu

@ Thermozell-Fertigmischung ist fir alle festen und verwenden sind die Typen 400, die Mindesteinbau-

tragfahigen Untergrinde geeignet, Unebenheiten starke betragt dabei 20 cm.

und Hohenunterschiede werden ausgeglichen,
Installationen aller Art werden iberdeckt und @ Thermozell-Fertigmischung Type 400 und 400 Rapid
geschiitzt. kann mit BitumenschweiBbahnen abgedichtet und
mit Gussasphalt bzw. Walzasphalt belegt werden.
@ Thermozell-Fertigmischung ist ideal fur die Sanie- ) ) )
rung von Gewslbe- und Holzbalkendecken. ‘ FuBbodenheizungen kénnen direkt auf Thermozell-
Leichtbeton verlegt werden.

Achtung: Vorhandene lose Schittungen sind zu entfernen. Die Verlegung auf Dammplatten ist zu vermeiden.
Der Untergrund muB beim Einbau von Thermozell besenrein sein.

Unterbau fiir Trockenaufbauten

Auf dem Leichtbeton werden unter dem Endbelag Verlegeplatten bzw. ein Trockenestrichelement verwendet.
Generell sind fur Trockenaufbauten die Typen 400 zu verwenden.

Parkett ¢ Laminat

Verkehrslast: 1,5 kN/m?

__ Fertigparkett

19 mm Verlegeplatte

\ 5 mm Schaumfolie
mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Type 400
____Rohdecke
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Teppich ¢ Bodenbelag

A e e B T L e S T 1 S A Verkehrslast: 1,5 kN/m?

___ Belag
™2 x 19 mm Verlegeplatte

\ kreuzweise verlegt
\ 5 mm Schaumfolie

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Type 400
____Rohdecke




The RM‘ZIE".® Leichtbeton-Fertigmischung

Die Ideallésung fir Innen- und AuBenanwendungen

Unterbau fir Estriche

Standardestriche:

Estrichstarke mind. 4 cm. Zu verwenden sind die Typen 250 und 400. Die
Verlegung von zus. Warme- und/oder Trittschalldammung auf Thermo-
zell-Lichtbeton ist moglich.

Diinnbettestrichkonstruktionen:
Zu verwenden sind die Typen 400.

Verkehrslast: 1,5 kN/m?

et ”u_.._FIiesen geklebt

% = BT T -:’I;\ FuBbodenheizungssystem mit FlieBbettmortel
<,

5 /// ,"’ /-ff./_ T T\ . .

& /:,.» J, £ // r’: o -_/,-r //_ mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Typ 400
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Thermozell-Fertigmischung Type 400 ist der ideale Unterbau
fur Traufenpflaster, Terrassen. Ab einer Einbaustarke von 20
cm kommt es nicht zum Durchfrieren des Leichtbetons,
dadurch gibt es keine Frosthebungen und somit wird kein
Frostkoffer benétigt.

5 - = Stein/Keramikoberbelag

4 cm Mortelbett mit Bewehrung

A A TR, e
i i R, % — Mutterboden / Planum hochverdichtet
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Hinterfiillung von Schwimmbadern

Eingebaute Schwimmbader aller GréBen und Typen bendétigen eine
Hinterfullung der Beckenwand. Die Hinterfullung muss in erster Linie die
Beckenwand stutzen.

Thermozell-Fertigmischung Type 400 ist dafur ideal, zusatzlich wird
durch die Warmedammeigenschaften des Leichtbetons die Wassertem-
peratur erhoéht. Der Einbau ist sehr einfach, Beckenverformungen wer-
den vermieden, da das Material sehr leicht ist.




TOP N IVE I.I. Hochfeste Nivelliermasse als DUnnestrich

Produkt/Eigenschaften

e Ideal fiir Thermozell-Systemaufbau
- Thermozell-Fertigmischung Type 400 fiir Rohr-,
Hohen- und Ebenheitsausgleich.
-Top Nivell als Dinnestrich in einer Schichtstarke
von min. 8 mm.

e fiir Alt- und Neubau
e fiir alle Oberbelage geeignet: Fliese, Parkett, Tep-
pich, Bodenbelag, usw.

Anwendungsbereiche

¢ FlieBfahige, fertig gemischte Zement-Bodenspach-
telmasse fir Schichtdicken von 8 bis 40 mm, speziell
fur Thermozell-Leichtbetonflachen im Innen- und
AuBenbereich geeignet.

e Zur Herstellung ebenflachiger bzw. mit leichtem
Gefalle (bis 4 %) versehener Verlegeflachen.

e Auch auf Zementestrichen, Betondecken,
Stein- und Keramikuntergrinden zu verwenden.

e Auf Balkonen, Terrassen, Laubengangen oder
ahnliches sowie in Feucht- und Nassraumen.

Mischgerate

Top Nivell wird entweder mit dem Mischquirl
angemischt oder mit kontinuierlich mischenden
Schneckenpumpen.

Produkt/Eigenschaften

Pulverférmiger, vergUteter Werktrockenmortel mit
spezieller Mittelkorn-Sieblinie ergibt nach dem
Anmischen mit Wasser eine plastisch flieBende,
hydraulisch erhartende Ausgleichsmasse. Top Nivell
kann mit kontinuierlich mischenden Schneckenpum-
pen gemischt und gepumpt werden.

Das Produkt ist sehr spannungsarm, hat eine hohe
Druck- und Biegezugfestigkeit, ist wasserfest und
frostbestandig.

Enmﬂzsll'
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Lieferform:

Top Nivell ist in 25 kg Sacken
abgefullt. Die Sacke sind auf
Euro-Paletten verpackt.

42 Sacke pro Palette

bzw. 1050 kg pro Palette.

Far Dunnestrichkonstruktionen: speziell bei Fliesen als Oberbelag, der
Einbau einer DunnbettfuBbodenheizung ist méglich. Um Platz und Gewicht
zu sparen ist Top Nivell-DUinnestrich in Verbindung mit Thermozell Fertigmi-
schung die optimale Lésung.

Verkehrslast: 1,5 kN/m?

[ =] P S I TP
—— rliesen gekieot

%o"%?}f%% D &ﬁ,‘; 8 mm TOP NIVELL
: %g- %’3 et} (mit Glasgittergewebe)

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Typ 400
___Rohdecke




TOP N IVE I.I. Hochfeste Nivelliermasse als DUnnestrich

Verarbeitung

Verarbeitung

1. 4 bis 4,5 Liter kaltes klares Wasser in einen
sauberen Behalter geben.

2. Sackinhalt (25 kg) unter kraftigem Ruhren mit
Mischquirl zum Anmachwasser zugeben und zu
einer flieBfahigen, klumpenfreien Masse anmi-
schen.

3. Masse auf den Untergrund gieBen und mit der
Glattkelle gleichmaBig verteilen. Die erfor-
derliche Schichtdicke méglichst in einem Arbeits-
gang auftragen. Verlauf und Oberflache kénnen
durch mehrfaches Eintauchen mit einem hartbor-
stigem Besen in die frisch gegossene Flache ver-
bessert werden.

4. Trocknungszeit bei 20° C und 65% relative Luft-
feuchtigkeit 1 Tag bei 10 mm Schichtdicke.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staubfrei und frei
von losen Teilen sein. Mogliche Verformungen des
Untergrundes mussen weitestgehend abgeschlossen
sein. Dicke Einbauschichten bendétigen einen sehr
festen und griffigen Untergrund. Sehr trockene
Thermozell-Flachen vornassen, andere Untergrinde
mit Dispersions-Voranstrich grundieren.

Wichtige Hinweise

e Empfohlene Einbaustarke auf Thermozell-Leicht-
beton min. 8 mm.

¢ Bei Klebeparkett einen PU-Kleber verwenden

¢ Auf Thermozell-Leichtbeton ein Glasgittergewebe
legen und Top Nivell dartber gieBen.

e Bei zweischichtigem Einbau die 1. Lage anschleifen
und grundieren.

¢ Im Nass- bzw. AuBenbereich ist eine Abdichtung
vorzusehen.

e An aufgehenden Bauteilen ausreichend breite,
elastische Randdammstreifen verwenden.

e Frisch eingebaute Flachen vor Zugluft, Sonnen-,
Warme- und Nasseeinwirkung (Regen) schitzen.

e Bei groBflachigem Einbau bzw. unginstigen
Grundrissformen Arbeitsfugen vorsehen.

Tipp beim Einbau

Um die Einbaustarke und Ebenheit besser Uberpri-
fen zu kénnen, werden Stahlnagel in den Thermo-
zell-Leichtbeton eingeschlagen (Achtung: darunter-
liegende Installationsleitungen nicht beschadigen!)
und die Nagelképfe auf Hohe der fertig eingebau-
ten Nivelliermasse eingerichtet.

Top Nivell Nivelliermasse gleichméaBig auftragen

Mit Glattkelle gerade ziehen
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Technische Daten:

Thermozell 250 Thermozell 400

Thermozell 250 rapid Thermozell 400 rapid
Trockenrohdichte ca. 250 kg/m? ca. 350 kg/m?
Druckfestigkeit 0,20 N/mm?(20 t/m?) 0,50 N/mm? (50 t/m?)
Warmeleitzahl AR 0,09 W/mK 0,12 W/mK
Brandklasse B2 normal entflammbar A2 nicht brennbar
Dampfdiffusion p=7 p=7

Bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-23.11-266 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
Berlin als Warmedammung nach DIN 18164-1

Thermozell-Leichtbeton nach ONORM B 6550 fiir gebundene EPS-Schiittungen

TOP N IVE I.I. Hochfeste Nivelliermasse als Dlinnestrich

Technische Daten:

Gebindeart Papiersack
LiefergréBe 25 kg

Lagerfahigkeit mind. 6 Monate
Bendtigte Wassermenge 4 bis 4,5 | pro Sack
Verbrauch ca. 20 kg pro cm und m?
Verarbeitungstemperatur mind. 5° C am Boden
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten *
Begehbar nach 2 bis 3 Stunden *
Belegereif nach ca. 24 Stunden *
*bei 20° C und 65% rel. Luftfeuchte, Schichtdicke 10 mm

THERMOZELL ENTWICKLUNGS-
UND VERTRIEBS GMBH

A-9555 GLANEGG, Austria

TEL. +43/4277-2211-0  FAX +43/4277-2211-441
office.thermozell@hirsch-gruppe.com
www.thermozell.com
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